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PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem oferty jest wynalazek - sposob i uktad
do pomiaru opornosci wtasciwej materiatow
weglowych, takich jak grafit syntetyczny, koks
naftowy, koks pakowy, koks weglowy oraz antracyt
w postaci ziarnistej, stosowanych w procesach
odlewniczych i hutniczych.

FORMA STOSOWANEJ OCHRONY
Patent nr Pat.227630.

ZAKRES OFERTY

W proponowanym wynalazku zostata wykorzystana
metoda techniczna poprawnie mierzonego napiecia,
tworzagca stanowisko pomiarowe. W miegjsce
opornika o rezystencji Rx, pomiedzy dwoma Srubami
Sciskajgcymi umieszczona jest rurka z materiatu
nieprzewodzaceqgo prad elektryczny, z otworami
pomiarowymi wykonanymi w dwdch ptaszczyznach
prostokatnych. Rurka wypetniona jest badanym,
sypkim materiatem weglowym i $ciskana przez sruby
z momentem obrotowym powyzej 3 Nm lub przez
dwa sitowniki pneumatyczne z sitg powyzej 1,0 kN.
Celem powstania wynalazku jest poréwnanie réznych
materiatow weglowych stosowanych w odlewniach
i hutach do procesu naweglania ciektego metalu
na podstawie opornosci wtasciwej. Im mniejsza
oporno$¢, tym lepszy materiat naweglajacy. Jest to
znacznie tansza i szybsza metoda w porownaniu
z prowadzeniem wytopu probnego. Zdecydowang
zaletg wynalazku jest mozliwoS¢ okre$lania
opornos$ci wtasciwej materiatow sypkich.
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DOJRZALOSC TECHNOLOGH

Poziom gotowos$ci technologicznej - Technology
Readiness Level (TRL) wynosi 7-8, tzn. nastgpita
demonstracja prototypu w warunkach operacyjnych,
a dalsze prace rozwojowe prowadzone sg w kierunku
demonstracji ostatecznej formy technologii.

WARUNKI HANDLOWE

Wstepna oferta techniczna jest zaproszeniem
do zawarcia umowy licencji wynalazku lub zawarcia
umowy o0 prace naukowo-badawcza/ustugowg
z wykorzystaniem wynalazku. Nie stanowi ona oferty

handlowej w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego. Oferta cenowa zostanie ztozona
licencjobiorcy/zamawiajgcemu  po  uzgodnieniu

warunkow licencji/badania zleconego.
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OPIS ZDJECIA

Schemat uktadu pomiaroweqgo:

4 - $ruby sciskajace

b - rurka z materiatu nieprzewodzacego prad elektryczny, w ktorej znajduje sie badany materiat weglowy
6 - otwory pomiarowe w ptaszczyznach prostokatnych Ai B

9 - otwory w srubach $ciskajgcych

10 - Zrodto napiecia zasilajgcego

11- amperomierz

12 - miernik napiecia

13 - rezystor nastawczy Rr
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